
Caratteristiche dei materiali come dichiarato dal cliente
Rivestimento: nessuno.

Imbottitura: poliuretano espanso "PU SCHIUMATO A FREDDO", massa volumica 60 kg/m3.

Impiego: imbottitura per mobile imbottito destinato a sedersi
Deviazioni alla norma richieste dal cliente
Nessuna.

Operazioni preliminari
Procedura di campionamento: a cura del cliente.
Condizionamento delle provette
Imbottitura: periodo di 72 ore con temperatura di 80 ± 5 °C e umidità relativa di 80 ± 5 % seguito da un periodo
di almeno 48 ore con temperatura di 23 ± 2 °C e umidità relativa di 50 ± 5 %.

Risultati della prova:

Materiali                          Esito delle prove per i vari tempi d'innesco

provati Prove 20 s tpc (s) tpi (s) 80 s tpc (s) tpi (s) 140 s tpc (s) tpi (s)

Imbottitura 1ª Positivo 0 0
2ª Positivo 0 0
1ª Positivo 0 0 Positivo 0 0 Positivo 29 0

Imbottitura 2ª Positivo 0 0 Positivo 0 0 Positivo 0 0
3ª = = =

Note: /
tpc: tempo di post-combustione.                                                            tpi: tempo di post-incandescenza.

In base ai risultati ottenuti, al campione in esame viene attribuita la classe 1.IM (UNO I EMME).

Il presente rapporto di prova non è rilasciato ai sensi degli articoli 8 e 10 del D.M. 26-06-1984 modificato dal
D.M. 03-09-2001.
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Ricevimento campione: 12/04/21
Esecuzione prova: 21/04/21
Emissione rapporto: 21/04/21

Denominaz.campione: POLIURETANO SCHIUMATO - PU COLD FOAM INJECTED

Piccola fiamma sulla sola imbottitura UNI 9175:2010

CRASSEVIG S.R.L.
VIA REMIS 25
33050 SAN VITO AL TORRE (UD)
ITALIA

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

Laboratorio di prova: 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com

Revisione: 0

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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